
Шпатлевка финишная 
для внутренних работ

Технические показатели

Внешний вид шпатлевки Однородная густая 
масса без посторонних 
включений от белого 
до желтоватого цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % 70

Степень шлифоваться Должно шлифоваться 
с образованием 

ровной однородной 
поверхности

Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C, 
ч, не более

2

Морозостойкость , циклы не менее 5

Внешний вид покрытия После высыхания 
должна 

образовываться 
однородная 

поверхность без 
посторонних 
включений


